
Datum vydání číslo PZT název Schváleno od ŘSD R-materiál Norma

18.03.2016 052-16 ACO 11 + ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 053-16 ACO 11 + ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 054-16 ACO 11 S ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 055-16 SMA 11 S ANO - ČSN EN 13108 -5

18.03.2016 056-16 SMA 11 S ANO - ČSN EN 13108 -5

18.03.2016 057-16 ACL 16 + NE - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 058-16 ACL 16 S ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 059-16 ACL 16 S ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 060-16 ACL 22 S ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 061-16 ACP 16 + ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 062-16 ACP 22 + ANO - ČSN EN 13108 -1

18.03.2016 063-16 ACP 22 S ANO - ČSN EN 13108 -1

29.04.2016 097-16 ACL 16 + NE ANO - 20% ČSN EN 13108 -1

29.04.2016 098-16 ACP 16 + NE ANO - 20% ČSN EN 13108 -1

29.04.2016 099-16 ACP 22 + NE ANO - 20% ČSN EN 13108 -1

23.05.2016 104-16 ACO 8 NE - ČSN EN 13108 -1

23.05.2016 105-16 ACO 11 S ANO - ČSN EN 13108 -1

23.05.2016 106-16 ACL 22 S ANO - ČSN EN 13108 -1

30.05.2016 113-16 ACP 16 S NE - ČSN EN 13108 -1

05.06.2016 114-16 ACL 16 S ANO - ČSN EN 13108 -1

05.06.2016 115-16 ACL 22 S ANO - ČSN EN 13108 -1

05.06.2016 116-16 ACP 16 S NE - ČSN EN 13108 -1

15.09.2016 140-16 ACO 16 + NE - ČSN EN 13108 -1

30.09.2016 141-16 ACL 16+ NE - TP 148

18.10.2016 146-16 ACO 11 + NE - ČSN EN 13108 -1

01.12.2016 149-16 AKO 16 NE - ČSN 73 6121

13.04.2017 057-17 AS. Kostra NE - ČSN 73 6127-3

30.10.2017 130-17 ACL 22 S NE - TP 148

29.01.2018 014-18 ACL 22 + NE - ČSN EN 13108 -1

20.06.2018 054-18 ACO 11 S NE - TP 148

12.03.2019 003-19 VMT 22 NE - TP 151

SEZNAM PZT AHM Obalovna Třebovice
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50/70
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50/70

PMB 45/80-60

50/70

50/70
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PMB 25/55-60

50/70

50/70
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50/70
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50/70
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50/70

CRmB 25/55-60

PMB 45/80-55

50/70

50/70

CRmB 25/75-55

50/70

CRmB 25/55-60

PMB 10/40 - 65


